Versuchsprotokoll: Verändert sich die Masse von Eisen beim Glühen?
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Material

Schutzbrille, Waage, Porzellanschale, Gasbrenner, Eisenwolle, Tiegelzange

Versuchsanleitung

Vor Versuchsbeginn mit der Lehrkraft Sicherheitsmaßnahmen und Entsorgung durchsprechen!
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1.
Wiege das leere Porzellanschälchen und notiere die Masse in der Tabelle.

2.
Gib Eisenwolle in das Porzellanschälchen und wiege erneut. Berechne die Masse der Eisenwolle.
Beschreibe Aussehen und Festigkeit in der Tabelle.

3.
Stelle das Porzellanschälchen mit der Eisenwolle neben die Waage, entzünde den Gasbrenner und
erhitze die Eisenwolle vorsichtig von der Seite mit der schwach rauschenden Flamme. Was kann man beobachten?

4.
Stelle das Porzellanschälchen mit der Eisenwolle nach dem Abkühlen wieder auf die Waage und
bestimme die Masse des Reaktionsproduktes (Tabelle).

5.
Verreibe das Verbrennungsprodukt und vergleiche dessen Farbe und Festigkeit mit der Eisenwolle vor 
dem Glühen (Tabelle).
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Beobachtung

Zu 3:


Vor dem Versuch (Beispiel)
Nach dem Versuch (Beispiel)

Masse des leeren Porzellanschälchens 
in g

Masse des leeren Porzellanschälchens 
in g


Masse des Porzellanschälchens mit Eisenwolle in g

Masse des Porzellanschälchens mit Eisenwolle in g


Masse der Eisenwolle 
in g

Masse des Reaktionsproduktes in g


Aussehen/Festigkeit der Eisenwolle

Aussehen des Reaktionsproduktes



Auswertung
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